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برخی مواد فلزند یا از فلز ساخته شده اند. 

همة چیزهایی که ما در زندگی روزمره استفاده می کنیم، تنوع و فراوانی بسیار زیادی دارند.  

 در علوم هفتم با طبقه بندی دیگری آشنا شده بودید. 

برخی از مواد فلزند مثل منیزیم، طلا، مس و ... که کاربردهای بسیاری نظیر خانه سازی، پل سازی، ابزار، زیورآلات، 

حمل و نقل و ... دارند و برخی دیگر از فلز ساخته شده اند، مثل آلیاژهایی نظیر چدن، فولاد، برنج و ... .
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 آلیاژ به مخلوطی از دو یا چند فلز باهم یا فلز با نافلز گفته می شود مثل فولاد، چدن و ... .

در سال های گذشته با برخی از خواص آهن، آلومینیم و طلا آشنا شدید. در سال جاری نیز با فلزات دیگری آشنا 

خواهید شد.

ويژگی ها و كاربردهای مس

اوّلین فلز استخراج شده از سنگ معدن است.

از طریق ذوب سنگ معدن مس در دمای بالا به دست می آید.

Cu و عدد اتمی آن 29 است. نماد شیمیایی آن

از آلومینیم و آهن سنگین تر و از طلا سبک تر است.

فلزی سرخ رنگ، رسانایی الکتریکی زیاد، مقاومت در برابر خوردگی، با قابلیت انعطاف پذیری و چکش خواری بالاست.

در تهیة سیم ها و کابل های مسی، لوله های مسی، دستگیرۀ در، مجسمه سازی، الکتروموتورها و ... کاربرد دارد.

در تهیة آلیاژهایی مانند برنج و برنز کاربرد دارد.

در ساختار بعضی ترکیبات شیمیایی مانند کات کبود )مس سولفات،CuSO4( به کار 

رفته است.

واكنش پذيری فلزات

 (Mg) (Fe) ( )´ÄqÃ¹¶ ¸ÀA u¶Cu ترتیب واکنش پذیری سه فلز مس، آهن و منیزیم با اکسیژن عبارتند از:  

به سرعت  کنیم،  گرم  چراغ  شعلة  در  را  منیزیم  اگر 

خیره  نور  و  می سوزد  و  می دهد  واکنش  اکسیژن  با 

کننده ای ایجاد می کند.

طلا برخلاف منیزیم، مس و آهن با اکسیژن ترکیب 

تزئینی  کارهای  در  آن  از  علت  همین  به  و  نمی شود 

استفاده می شود.

معادلة نوشتاری واکنش این فلزات با اکسیژن، به صورت زیر می باشد:

 )سرخ رنگ( آهن اکسید  اکسیژن  آهن          ،          )سفیدرنگ( منیزیم اکسید  اکسیژن  منیزیم

)سبزرنگ( مس اکسید  اکسیژن  مس  

مقايسۀ سرعت واكنش پذيری سه فلز منیزيم، آهن و روی با محلول كات كبود

سپس  می کنیم،  حل  و  می ریزیم  کات کبود  مساوی  مقدار  به  آب،  یکسان  مقدار  حاوی  هم اندازه،  بشر  سه  در 

به ترتیب در بشر اوّل تیغة آهن، در بشر دوم تیغة منیزیم و در بشر سوم تیغة روی قرار می دهیم. 
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بعد از مدتی مشاهده می کنیم که رنگ فلز منیزیم داخل محلول کات کبود به سرعت تغییر داده و یک لایه مس روی 

آن می نشیند، سپس فلز روی داخل محلول و در نهایت فلز آهن تغییر رنگ می دهند.

(Mg) مقایسة واکنش پذیری طبق شکل (Zn) ( )´ÄqÃ¹¶ Á»n ¸ÀAFe  

جاهای�خالی�را�با�استفاده�از�کلمه�های�مناسب�کامل�کنید.

بهدستمیآید. مس،فلزبراقوسرخرنگیاستکهازطریقذوبسنگمعدنآندر

کاربرد دربرابرخوردگیوقابلیت فلزمسبهعلترساناییالکتریکیزیاد،

گستردهایدارد.

تبدیلمیشود. آهنبااکسیژنبهکندیواکنشمیدهدوبه

ازفلزرویباهمینمحلولاست. سرعتواکنشپذیریفلزآهنبامحلولکاتکبود

بسیارزیاداست،بهطوریکهدراثرگرمشدنبانوروگرمایزیاد، سرعتواکنشبااکسیژندرفلز

شروعبهسوختنمیکند.

�مشخص�کنید.� �و�عبارت�های�نادرست�را�با�علامت� عبارت�های�درست�را�با�علامت�

بهعلتاستحکامبالایفلزمس،ازاینفلزدرساختنظروفمسیبرایپختنغذااستفادهمیشود.

برایتهیةآلیاژبرنج،ازفلزمساستفادهمیکنند.

مسفلزیسرخرنگاستکهازآهنسبکتراست.

مسسولفاتترکیبیازسهعنصرمس،گوگردواکسیژناست.

سرعتواکنشبااکسیژندرفلزمس،بیشترازمنیزیماست.

دربشرحاویآبوکاتکبود،فلزرویواکنشپذیریبیشترینسبتبهمنیزیمدارد.

�مشخص�کنید. گزینۀ�صحیح�را�با�علامت�

کدامعنصرزیر،فلزیسرخرنگوباقابلیتچکشخواریبالاست؟

د( برنز ج( اکسید آهن  ب( آلومینیم  الف( مس 
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واکنشپذیریکدامیکازفلزاتزیردرمسسولفاتسریعتراست؟

د( طلا ج( روی  ب( منیزیم  الف( آهن 

کدامگزینهواکنشپذیریعناصررادرستنشانمیدهد؟

Fe Zn Mg K Na> > > > ب(  Na K Fe Zn Mg> > > > الف(

K Na Mg Zn Fe> > > > د(  Na K Mg Zn Fe> > > > ج(

به�سؤال�های�زیر،�پاسخ�دهید.

مهدیبرایساختنفشفشهدرجشنسالنو،میخواهدازفلزاتمسوآهناستفادهکند.اماپسازساختآننورو

حرارتخوبیتولیدنشد:

به نظر شما اشکال کار او در چیست؟

از چه فلز یا فلزاتی استفاده کند که نور قابل توجهی تولید کند؟

ازساختگنبدبارگاهملکوتیامامرضا)ع(سالهامیگذرد،امااینگنبدهمچنانزیباوباشکوهوبدونتغییردرشهر

مشهدمیدرخشد.علتاینکهاینگنبدتغییرینکردهاست،چیست؟
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